Bei Arbeiten in unmittelbarer Ndhe von Steinen ist e
Impulszeit zu puken!

e« e

1. Impuls

Je kiirzer der Impuls, desto geringer die Gefahr fiir den Stein. Mit PUK 3 bzw. PUK 3s kénnen
Sie im Mikromodus 4 bzw. 3 Millisekunden (ms) wahlen.
Mit dem PUKO4 sollten Sie eine Impulsdauer zwischen 1 und 3 ms wahlen.

2. Leistung

Au750Y
Au 750/000 - 18K

Nattirlich sollte auch die Leistung, mit der gepukt wird, nicht zu hoch sein. Wenn Sie einen
Schweildraht mit einer Dicke von 0,25mm verwenden, reichen 12 — 15% aus.

No. 304 340

3. Elektrode

Dabei ist eine sehr gut angeschliffene Elektrode dulRerst wichtig. Tauschen Sie die Elektrode bei
dieser Arbeit sehr oft!

4. Schweillung

Halten Sie den Draht nun so an die Krappe, dass er sowohl den Stein
als auch die Krappe beriihrt. Auf diese Weise liegt er zwischen der Ele-
ktrode und dem Stein und bietet dem Stein einen zusatzlichen Schutz.
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5. RuRentwicklung

Da beim SchweilRen manchmal eine gewisse Menge Ruf entsteht, kann es helfen, den Stein
mit Klebeband oder Papier vor Verschmutzung zu schiitzen.

6. Ubung macht den Meister

Das Ziel ist es, erst einmal nur neues Material aufzutragen, es muss nicht hiibsch aussehen.
Mit etwas Ubung werden die Ergebnisse aber sehr schnell ansehnlicher!

4. \lersdubern der SchweiRstelle

Versaubern Sie die Arbeit wie gewohnt.
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